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Czes¢ A
Ogodlina Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét




1. Wstep

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zostata
opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129) oraz na podstawie Rozporzgdzenia nr
2195//2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwieri (Dz.
Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z péZniejszymi zmianami).

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu wiezby
dachowej i wymiany pokrycia dachowego skrzydta potudniowego i baszty bramnej zamku
w Sztumie.

1.2 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspoéine dla
robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Zakres rob6t obejmuje wykonanie nastepujgcych robét :

- Roboty rozbiérkowe — w tym rozbiérka pokrycia z dachéwki ceramicznej i gasioréw,
rozbiérka rynien, rur spustowch i obrébek blacharskich, rozbiérka facenia i deskowania,
demontaz wiatrownic, wtérnej konstrukcji wzmacniajacej.

- Roboty remontowe wiezby dachowej — w tym prace naprawcze i wymiana elementéw,
zabiegi oczyszczajgce, dezynfekujgce, impregnujace.

- Roboty remontowe elementéw ceglanych powigzanych z konstrukcjami dachowymi
(kominy i gérne partie muréw) — w tym dezynfekcja powierzchni muru, oczyszczanie,
hydrofobizacja.

- Roboty zwigzane z pokryciem dachowym — w tym wykonanie deskowania, izolacja papa
dachowg, montaz tat i kontrtat, montaz dachéwek ceramicznych wraz z ggsiorami,
montaz gontu bitumicznego,

- Wykonanie nowego systemu odprowadznia woéd opadowych — w tym montaz rynien, rur
spustowych i obrébek blacharskich

- Roboty remontowe stolarki okiennej

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spefnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skiadajagcych sie na
kompletnosé robét wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, Warunkéw
Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.
W okresie od przekazania Wykonawcy terenu robét do zakonczenia realizacii
Wykonawce obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

1.4 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Przez roboty towarzyszgce i tymczasowe nalezy rozumie¢:
- wykonanie wygrodzenia i oznakowania miejsca prowadzenia roboét;
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- wykonanie doj$¢ do miejsca prowadzenia robét;

- odpowiednie o$wietlenie terenu, na ktérym prowadzone sg roboty;

- montaz i demontaz rusztowan;

- zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét przed dostepem oséb trzecich.

1.5 Informacja o miejscu prac remontowo-budowlanych

1.5.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze
Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
zabezpieczenie terenu rob6t wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzadzeniami technicznymi
oraz za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektows:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy przez Inwestora stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,0g6inych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inwestora i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i maja wptyw na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowili, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi stuzbami uzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
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ostatecznego rob6t. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét na podstawie zatwierdzonego przez inwestora
Projektu Organizacji Placu Budowy i Robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjna obowigzujgca w budownictwie, jesli jest taka wymagana,
Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wtasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr25 péz. 133 z
1995r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku robét. Wykonanie
tych czynnosci pomiarébw geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania
geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakoriczeniu
budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny
Z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.




1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby wykonane elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé¢ roboty
zwigzane z utrzymaniem rob6t i materiatéw nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administrac;ji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 .
W sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowat Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Wykonawca robét zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego
terenu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6 Nazwy i kody robo6t budowlanych.
Dziat rob6t — 45,

Grupa robot — 45.1, 45.2, 45 .4,

Klasa robot — 45.11, 45.26, 45.42, 45.45,

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych
CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne




CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

CPV 45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢é dachowych

CPV 45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien

CPV 45261400-8 Pokrywanie

CPV 45261410-1 Izolowanie dachu

CPV 45261420-4 Uszczelnianie dachu

CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw

CPV 45261920-9 Konserwacja dachéw

CPV 45261910-6 Naprawa dachow

CPV 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowar

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45262520-2 Roboty murowe

CPV 45262522-6 Roboty murarskie

CPV 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421100-5 Instalowanie drzw i okien i podobnych elementéw

CPV 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

CPV 45421112-2 Instalowanie ram okiennych

CPV 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

CPV 45421132-8 Instalowanie okien

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

CPV 45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.7 Okreslenia podstawowe.
llekroé w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
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terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecédw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na cato$é uzytkowa.

Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty,
a w szczegoInosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwac;ji.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przeznaczony do przeniesienia lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
nie potgczony trwale z gruntem.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang pod urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty z narad, protokoty
odbioréw, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, geodezyjne pomiary
powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty.

Terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktéorym mowa
W przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
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zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okres$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej montazowej - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w trakcie wykonywania robét.
Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce
robdt, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

Ksigdze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robét w postaci wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak
rowniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno§é wykonanych robét
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawna lub fizyczng, bedacag autorem
dokumentacji projektowej.

Przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych
do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do uzytkowania.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
ST w czasie postepu roboét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny
posiadac¢ :

- Aprobaty Techniczne zgodne z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracja Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z miejsca budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i whasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéow materiatbw do wykonywania poszczegoinych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inwestora.
Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw
iilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo§¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inwestora, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazern na osie
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do miejsca remontu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za dokifadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inwestora programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegéinych
elementdw roboét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
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pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inwestora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Dopuszczone do uzycia mogg zosta¢ tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

¢) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktébrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymadtine przez
ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementéw robét,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

- 'dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce
dokumenty:

a) protokoty przekazania miejsca budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na miejscu budowy i bedg odpowiednio
zabezpieczone. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosScig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
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dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalern odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inwestor.

Gotowo$é danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilesci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okre$lonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (kornicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakoniczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedstawionych dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zan'kajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

-17 -



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykorficzeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt
w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych roboét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiagzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. dzienniki budowy

4. wyniki pomiaréw kontrolnych

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygetowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.8. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednio wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290)

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2016
poz. 672)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego ( Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953,
z pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 poz. 1129)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26
poz. 313, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrze$nia 1997 r.:w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650, z
pbézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401, z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041, z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopadd 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
2014 poz. 1040)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 1422)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164)
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11. UWAGI KONCOWE
1. Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac¢ tacznie z projektem budowlanym
i przedmiarem robét.

2. Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do
przepiséw Unii Europejsklej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymlemonych
rozporzadzen, norm i przepiséw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Czes¢ B
Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

-2 -



SST -1: PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

SST-1.1. Roboty rozhidérkowe

(Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zaméwien CPV 45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowe; CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektéw budowlanych; CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dotyczacych rozbiorki badz demontazu elementéw pokrycia dachowego i elementéw
towarzyszacych dla zadania REMONT WIEZBY DACHOWEJ | WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO SKRZYDLA POLUDNIOWEGO | BASZTY BRAMENJ ZAMKU
W SZTUMIE. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST oraz z poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogoéine wymagania dotyczgce robét podano w ST — Wymagania ogéine.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t. Roboty, ktdérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajace imajace na celu wiasciwy demontaz badz rozbidrke
wskazanych elementéw w przedmiotowej cze$ci zamku.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i z danymi zawartymi w informatorach i poradnikach.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Jak w czesci A pkt. 1.4 ST dot. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

1.5Zakres robot obejmuje:

- Demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;.

- Demontaz istniejacego pokrycia z dachéwki ceramicznej oraz ggsiorow.

- Demontaz istniejacych rynien, rur spustowych oraz obrébek blacharskich.

- Rozbiérka istniejgcego tacenia wszystkich potaci dachowych.

- Rozbiérka istniejacego deskowania wszystkich potaci dachowych.

- Demontaz wiatrowic (desek) po stronie wschodniej gtéwnej czesci skrzydta.

- Demontaz uktad wtérnie zamocowanych podpér w postaci mieczy stopowych (dla co
drugiej krokwi), ptatwi stopowych oraz belek i desek stezajgcych konstrukcje wtérng
i historyczng w celu przywrdécenia pierwotnego uktadu konstrukcyjnego.

- Demontaz istniejgcego deskowania stanowigcego ocbudowe uktadu stupow i ptatwi.
UWAGA! Elementy nalezy zachowa¢ do ponownego wykorzystania.

Dla wszystkich elementéw rozbiérkowych
- wywéz elementdw z rozbidrki i utylizacja po stronie wykonawcy,
- optate za przyjecie elementdéw rozbidrkowych na wysypisko.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Nie dotyczy.

3. SPRZET

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie. Ewentualny sprzet stosowany do
rozbioérek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inwestora. Na terenie budowy
nalezy zaplanowaé kontenery do magazynowania sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw rozbiérkowych moze odbywacé sie dowolnymi Srodkami transportu
pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inspektora oraz zachowania $rodkow
ostroznosci. Materiaty nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét rozbiérkowych moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych
i po wyrazeniu zgody przez Inspektora. Harmonogram i technologia prowadzenia robét
powinny zapewniaé nienaruszenie substancji zabytkowej nieprzeznaczonej do rozbibrki.
Roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Materiaty rozbiérkowe segregowaé i wynosi¢ na
wyznaczone miejsce sktadowania tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem
i dokumentacjg projektowg. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wyznaczenie wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg Ilub
dyspozycjami Inspektora przekazanymi na piSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce jezeli zazada
tego inspektor nadzoru inwestorskiego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami. Na Zzadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji
odpadoéw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest:

- 1 m? rozebranego pokrycia z dachéwki ceramicznej, rozebranego facenia, deskowania,
- 1 mb zdemontowanej instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych,

- 1 m3 rozebranych elementéw (rozumianych jako objeto$é zdemontowanych elementéw)
przeznaczonych do wywozu i utylizacji odpadow.

8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg
Specyfikacja:
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wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu,

rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do miejsca sktadowania i ich
selekcja.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

10.

o

|

1

zatadunek odpadoéw,

zabezpieczenie fadunku,

przewéz odpaddéw do miejsca utylizacji,
utylizacje odpaddw.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o0 odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z
pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.
U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
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SST-22 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

SST-2.1. Roboty remontowe wiezby dachowej

(Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV 45261100-5 Wykonywanie
konstrukeji dachowych; CPV 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw; CPV
45261920-9 Konserwacja dachéw; CPV 45261910-6 Naprawa dachéw; CPV
45422000-1 Roboty ciesielskie)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
dotyczacych remontu elementéw wiezby dachowej dla zadania REMONT WIEZBY
DACHOWEJ | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO SKRZYDtA POLUDNIOWEGO
| BASZTY BRAMENJ ZAMKU W SZTUMIE. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz
z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogéine wymagania dotyczace robét
podano w ST — Wymagania ogoine.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu remont wiezby dachowej przedmiotowej czesci
zamku.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw
proponowanych materiatéw oraz w poradnikach.

1.4. Ogéine wymagania dotyczace robét
Jak w czesci A pkt. 1.4 ST dot. Ogéine wymagania dotyczgce robot.

1.5 Zakres robét obejmuje:

- Prace naprawcze oraz wymiane wskazanych w projekcie budowlanym elementow
wiezby dachowej;

- Zabiegi oczyszczajace, dezynfekujgce, impregnujgce.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Materiaty podstawowe

- nowe elementy wiezby dachowej zwigzane z wymiang lub odtworzeniem elementéw
konstrukcyjnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumentacji projektowej; nalezy
zastosowac nowe drewno impregnowane klasy C30 o wilgotnosci optymalnej okoto 12%,
maksymalnie 18%
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Materialy pomocnicze:

- preparaty o dziataniu grzybo- i owadobéjczym,

- preparat do impregnowania biochronnego wgtebnie,

- fleki, naktadki

- preparaty uzupetniajgce na bazie zywic poliuretanowych oraz zywic poliuretanowych z
wiérem.

3. SPRZET

Roboty budowlane mogg byé wykonywane przy uzyciu dowolnego sprzetu pod
warunkiem Ze sprzet ten jest sprawny i zaakceptowany przez Inwestora. Na terenie
budowy nalezy zaplanowa¢ kontenery do magazynowania sprzetu. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robét powinien wykaza¢é mozliwos¢é korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jako$é robét: pity reczne i
mechaniczne, mtotki, $ciagi, strugi. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP za$ osoby obstugujace go powinny byé odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

Transport materiatdbw moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem
zaakceptowania ich przez Inspektora oraz zachowania srodkéw ostroznosci. Materiaty
nalezy umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ ponownie doktadnej oceny elementéw
wiezb dachowych w celu weryfikacji zakresu zniszczen i napraw. Szczegélng uwage
nalezy zwrécié na miejsca niedostepne na moment opracowywania dokumentaciji
projektowej tj. murtaty, koncéwki krokwi, przypustnice (wozownia) oraz elementy
przestoniete deskowaniem (pomieszczenie w pétnocnej czeéci skrzydta pétnocnego).

Wiasciwosci nowych elementéw wiezby dachowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Jako$é
nalezy sprawdzi¢ na podstawie dostarczonych przez producenta certyfikatow zgodnosci.
Wszystkie partie dostarczonych materiatbw powinny posiada¢ atesty od producenta lub
aprobate techniczng z zaznaczeniem nazwy materiatu, klasy wyrobu, wymiaréw, miejsca
i daty wyrobu, nazwy i adresu producenta i jego kontroli technicznej.

Wszystkie elementy wiezb dachowych nalezy poddaé wstepnym zabiegom
oczyszczajacym oraz wstepnej dezynfekcji preparatem o dziataniu grzybo-
i owadobdjczym.

Elementy powierzchniowo skorodowane ociosaé. Jezeli powierzchnia przekroju drewna
porazonego nie przekroczy 5% powierzchni przekroju, mozna je poddaé jedynie
impregnacjom grzybo i owadobéjczym bez dodatkowego wzmacniania

W przypadku wymian oraz odtwarzania brakujgcych elementéw konstrukcyjnych nalezy
zastosowac¢ nowe drewno impregnowane klasy C30 o wilgotnosci optymalnej okoto 12%,
maksymalnie 18% . Drewno nowo wbudowane powinno by¢ impregnowane preparatem
biochronnym wgtebnie, gdyz jest ono (jako $wiezy budulec) szczegoélnie podatne na atak
grzybow lub tez owadéw. Nalezy o tym pamietaé podczas fgczenia starych elementéw z
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nowymi gdyz drewno "stare" moze by¢ porazone grzybami mimo braku wizualnych
oznak.

Nowobudowane drewno oraz istniejgce w miejscach najbardziej zagrozonych nalezy
dodatkowo zaimpregnowaé preparatami biochronnymi, fgcznie z wszystkimi tgcznikami
zaciosami itp. Przez miejsca najbardziej zagrozone rozumie sie wigzary znajdujgce sie
bezposrednio przy murach badz tez elementy opierajgce sie bezposrednio na Scianach
ceglanych (murtaty, koficéwki krokwi).

W przypadku elementéw przeznaczonych do napraw nalezy (poza przewidziang wyzej
impregnacjg grzybo- i owadobdjcza):

- elementy, w ktoérych uszkodzenie drewna zawiera sie w przedziale 5-10% powierzchni
przekroju, po odgrzybieniu i impregnaciji, nalezy oczysci¢ i wzmocni¢ poprzez wstawienie
fleka lub wstawienie naktadek;

- plytkie spekania powierzchniowe (skurczowe) pozostawi¢ bez uzupetniania. Nalezy
wowczas element taki wzmocnié przy uzyciu preparatéw na bazie zywic poliuretanowych.
Wieksze spekania, ktére nie sklasyfikowaty danego elementu do wymiany

- w przypadku gtebszych spekan ubytki nalezy uzupemié poprzez zastosowanie zywic
poliureatanowych z wiérem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty remontowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajgc informacje zdobyte podczas powtérnych ogledzin przed przystgpieniem
do prac. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub
innym réwnorzednym dowodem.

Podstawe do odbioru technicznego robét stanowig nastepujace badania:
a) badanie materiatow,
b) badanie prawidtowos$ci wykonania konstrukgiji.

Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czeSciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegéinych fragmentdéw robét remontowych, jak i w czasie
odbioru catosci tych robo6t. Dokumenty warunkujace przystgpienie do badar technicznych
przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do badania robét
zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robot.

Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materialy nie
majace dokumentéw stwierdzajgcych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw danych elementéw nalezy przeprowadzac przez
poréwnanie z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci nalezy dokonywaé tasma stalowg z
podziatkg centymetrowa, zas pomiaréw przekroi elementédw — przymiarem z podziatkg
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milimetrowg. Jako wynik nalezy przyjmowac¢ warto$¢ srednig pomiaréow wykonanych
w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen nalezy przeprowadzaé w trakcie
wykonywania rob6t przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w normie.

Sprawdzenie pionowosci i poziomowosci elementéw nalezy przeprowadzaé pionem
i przymiarem z podziatkg milimetrowa, poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnica
wezows.

Sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie elementami nalezy przeprowadzaé
stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
PrzeSwit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekraczaé
wartosci podanej w normie.

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane w normie daly wynik dodatni,
wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy
chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato§¢ odbieranych robét lub tylko ich czesci
nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami normy. W przypadku uznania catosci lub
czeéci robot za niezgodne z wymaganiami normy komisja przeprowadzajgca badania
powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy
zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Elementy zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub
nie odpowiadajace okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny byé
zdemontowane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidiowy i przedstawione do
badan.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest:
- 1 m3 drewna przeznaczonego do wyrobu elementéw konstrukcji wiezby dachowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg
nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentagciji.

Odbiér koncowy robét przeprowadzié zgodnie ze Specyfikacjg. Przy odbiorze korncowym
powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych
pomiaréw i badan, protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét objetych niniejszg Specyfikacja:
~ wyznaczenie zakresu prac,
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— prace pomiarowe,

— zakup, zatadunek i roztadunek materiatéw,

~ transport materiatow,

—~ wykonanie robét ciesielskich,

~ uzupetnienie spekan,

—~ wykonanie robét dezynfekcyjnych i impregnacyjnych,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych.
- PN-81/b-03150.01-03 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
- PN-82/d-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.
- PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-EN384-1999 — Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych,
wihasciwosci mechanicznych i gestosci.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 1422)
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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SST-2.2. Montaz deskowania, tat i kontriat
(Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV 45261210-9 Wykonywanie
pokryé dachowych; CPV 45261400-8 Pokrywanie)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych montazu deskowania, fat i kontrltat dla zadania REMONT WIEZBY
DACHOWEJ | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO SKRZYDLA POLUDNIOWEGO I
BASZTY BRAMENJ ZAMKU W SZTUMIE. Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢é z dokumentacijg projektowa, ST oraz
z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST — Wymagania ogélne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wladciwy montaz deskowania i tacenia dla
dachu przedmiotowej czeSci zamku.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw
proponowanych materiatébw oraz w poradnikach.

1.4. Ogéine wymagania dotyczace robét
Jak w czeséci A pkt. 1.4 ST dot. Ogdine wymagania dotyczace robot.

1.5 Zakres robot obejmuje:
Wykonanie deskowania oraz tacenia dla catosci dachu przedmiotowej cze$ci zamku.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Materialy podstawowe

- deski impregnowane o grubo$ci 25 mm,

- faty 38 x 63 mm z drewna impregnowanego,

- kontrtaty 25 x 60 mm z drewna impregnowanego,

Materiatly pomocnicze:
- gwozdzie, tgczniki, uchwyty stalowe itp. Wszystkie elementy montazowe powinny byé
zastosowane zgodnie ze sztukg budowlang.

3. SPRZET

Roboty budowlane moga by¢é wykonywane przy uzyciu dowolnego sprzetu pod
warunkiem ze sprzet ten jest sprawny i zaakceptowany przez Inwestora. Na terenie
budowy nalezy zaplanowa¢ kontenery do magazynowania sprzetu. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé mozliwos¢ korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiadciwa jako$¢ robodt: pity reczne i
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mechaniczne, miotki. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
za$ osoby obstugujgce go powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw moze odbywa¢ sie dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem
zaakceptowania ich przez Inspektora oraz zachowania $rodkéw ostroznosci. Materiaty
nalezy umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wiasciwosci nowych elementéw powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi
w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Jako$¢ nalezy
sprawdzi¢ na podstawie dostarczonych przez producenta certyfikatow zgodnosci.
Wszystkie partie dostarczonych materiatow powinny posiada¢ atesty od producenta lub
aprobate techniczng z zaznaczeniem nazwy materiatu, klasy wyrobu, wymiaréw, miejsca
i daty wyrobu, nazwy i adresu producenta i jego kontroli techniczne;.

W catoSci obiektu nalezy wykona¢ nowe deskowanie z desek impregnowanych
o grubosci 25 mm. Po uprzednim wykonaniu warstwy izolacyjnej na wszystkich potaciach
dachowych nalezy zamontowa¢ nowe taty 38 x 63 mm oraz kontrtaty 25 x 60 mm
z drewna impregnowanego.

Nalezy réwniez zamocowa¢ rozebrane uprzednio deskowanie w gtownej cze$ci obiektu
stanowigce obudowe sfupéw i ptatwi, zaleca sie uzycie materiatu rozbiérkowego.

taty powinny byé utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi gwozdziami, styki tat
powinny znajdowac sie na krokwiach. taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane
za pomocg wspornikbw Ilub uchwytdbw systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego. Odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢
1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu. Do czota krokwi powinna by¢ przybita deska
grubosci od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych, wierzch
deski powinien sie pokrywaé z wierzchem faty okapowej. Wzdtuz kalenicy i narozy
powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréw. Wzdtuz kosza dachowego
przewidzianego do pokrycia blachg powinna byé przybita deska srodkowa (wzdtuz osi
kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk). Podktad z fat powinien by¢
zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych. Ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢
na tyle rébwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong na co najmniej 3
krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz
10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym
réownorzednym dowodem.

Podstawe do odbioru technicznego robét stanowig nastepujace badania:
a) badanie materiatéw,
b) badanie prawidtowosci wykonania robét.

-31-



Do badania robét zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatow,
b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania roboét.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie
majace dokumentdw stwierdzajgcych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem. Sprawdzenie
zgodnos$ci wymiaréw danych elementéw nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1 m3 drewna przeznaczonego do wyrobu elementow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét
ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiér koricowy robét przeprowadzi¢ zgodnie ze Specyfikacjg. Przy odbiorze koricowym
powinny byé przediozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych
pomiaréw i badan, protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét objetych niniejsza Specyfikacja:
~ Wwyznaczenie zakresu prac,
~ prace pomiarowe,
~ zakup, zatadunek i roztadunek materiatéw,
~ transport materiatow,
— wykonanie robét ciesielskich,
~ uporzgdkowanie miejsca prowadzenia roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
- PN-81/b-03150.01-03 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
- PN-82/d-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.
- PN-EN384-1999 — Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych,
witasciwosci mechanicznych i gestosci.
- PN-84/m-81000 — Gwozdzie. Ogblne wymagania i badanie.
- PN-82/M-82054-00 — Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 1422)

-83..



SST-2.3. Izolowanie dachu
(Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zaméwien CPV 45261210-9 Wykonywanie
pokryé dachowych; CPV 45261410-1 Izolowanie dachu)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczagcych ukiadania izolacji dachu dla zadania REMONT WIEZBY DACHOWE.J
| WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO SKRZYDtLA POLUDNIOWEGO | BASZTY
BRAMENJ ZAMKU W SZTUMIE. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonanych robét oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz z
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST — Wymagania ogoine.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce imajgce na celu wlasciwy montaz izolacji dachu dla
przedmiotowej czesci zamku.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw
proponowanych materiatéw oraz w poradnikach.

1.4. Ogéine wymagania dotyczace robdét.
Jak w czesci A pkt. 1.4 ST dot. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

1.5 Zakres robot obejmuje:
Wykonanie izolacji papg asfaltows.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Materialy podstawowe
- papa dachowa asfaltowa

Materialy pomocnicze:
- taczniki mechaniczne
- klej bitumiczny.

3. SPRZET

Roboty budowlane mogg byé wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu
pod warunkiem Ze sprzet ten jest sprawny i zaakceptowany przez Inwestora. Na terenie
budowy nalezy zaplanowaé kontenery do magazynowania sprzetu. Wykonawca
przystepujacy do wykonania roboét jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé.

Uktadanie pap mocowanych mechanicznie wymaga zastosowania nastepujacych
urzgdzen i narzedzi:
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urzadzenie do mocowania facznikéw (ewentualnie naktadka na wiertarke),

aparat do zgrzewania zaktadow na rozgrzane powietrze,

palniki gazowe jednodyszowe,

watki dociskowe.

szpachelka i néz do ciecia papy (szpachelka stuzy do sprawdzania na biezgco
poprawnosci wykonanych zgrzewéw oraz do przytrzymania (gdy to konieczne)
rozgrzanej papy)

e e e o ¢

Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP za$ osoby obstugujace
go powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Nalezy zwrdci¢é szczeg6ing uwage na
przepisy obowigzujgce pracownikéw przy pracach na wysokoséci i na przepisy
przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez robocz3 i
obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajgcy przy
pracach na wysokosci.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw moze odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem
zaakceptowania ich przez Inspektora oraz zachowania $rodkéw ostrozno$ci. Materiaty
nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem. Rolki papy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem. Materiat sktadowaé w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny byé transportowane i
magazynowane na rownym podfozu w pozyciji stojacej w jedriej warstwie, zabezpieczone
przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wiasciwosci materiatéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Jako$¢ nalezy sprawdzi¢ na
podstawie dostarczonych przez producenta certyfikatow zgodnosci. Wszystkie partie
dostarczonych materiatbw powinny posiadaé atesty od producenta lub aprobate
techniczng z zaznaczeniem nazwy materiatu, klasy wyrobu, wymiaréw, miejsca i daty
wyrobu, nazwy i adresu producenta i jego kontroli technicznej.

We wszystkich czesciach budynku przed wykonaniem nowego pokrycia dachowego
wprowadzi¢ warstwe papy asfaltowej bezposrednio na deskowanie w celu poprawy
izolacyjnosci przegrody.

Optymalng temperaturg do prowadzenia prac z uzyciem pap asfaltowych jest
temperatura powyzej +5°C Temperatury stosowania pap mozna obnizy¢ pod warunkiem,
ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone
na dach bezpo$rednio przed zgrzaniem, tak aby temperatura rolki papy nie byta nizsza
niz +5°C. Ponadto nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni
dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynnohakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych
(ogniomuréw, komindw, Swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy podktadowe;.

Przy nachyleniu dachu powyzej 10% nalezy pape uktada¢ pasmami prostopadlymi do
okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych paséw
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podczas mocowania w przeciwnym kierunku). Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé
w miejscu, w ktérym bedzie mocowana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ jg z dwéch koncéw do $rodka.

Pape mocuje sie do no$nego podioza za pomoca tgcznikéw mechanicznych. Laczniki
nalezy rozmieszcza¢ réwnomiernie wzdiuz zaktadu papy. Strefa zaktadu w papach
jednowarstwowego  krycia, dopuszczonych do mocowania mechanicznego
przeznaczonych réwniez do zgrzewania jest uwidoczniona poprzez naniesienie na
wierzchniej stronie papy paska folii. Po zamocowaniu fgcznikami do podioza nalezy
dokonac¢ doktadnego zgrzania zaktadu w celu uzyskania jednolitej powtoki wodochronne.
W przypadku pap podkfadowych tradycyjnych, przeznaczonych do mocowania
mechanicznego lub klejenia, zaktady papy nalezy dodatkowo sklei¢ klejem bitumicznym.
Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej
dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie wzdtuz brzegu rolki, nalezy
docisng¢ zakfad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolkg. Site docisku rolki do
papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Brak wyptywu
masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zakfady: podtuzny 12 cm i poprzeczny 15 cm.
Zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé ze
szczegblng starannoscig. Po ufozeniu kilku rolek i ich wyschnieciu nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim
odchyleniu) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypkg w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegélnych warstwach
arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno
podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach,
zaleca si¢ przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45°.

Dobdr i rozmieszczenie tgcznikow:
Typ tacznikéw mechanicznych nalezy dostosowac¢ do rodzaju poditoza, w ktérym bedzie
osadzony (drewno) oraz od grubosci ewentualnej izolacji termicznej. Liczba tgcznikéw
mechanicznych (przypadajaca na 1m2 potaci) powinna wynikaé z obliczen statycznych
uwzgledniajacych: wartosci sit ssacych (strefa wiatrowa, ekspozycja budynku, wysoko$¢
budynku, strefa dachu) oraz wytrzymatosci materiatow (no$nos¢ tgcznika, nosnosé
potgczen tacznik-papa i tgcznik- podioze). Wartosci sit ssgcych okresla sie na podstawie
aktualnie obowigzujacej Polskiej Normy. Parametry wytrzymato$ciowe tacznika
uwzgledniajace potaczenie z podtozem okreSlone sg w aprobatach technicznych lub
podaje je producent. W przypadku nieznajomosci parametréw podtoza nalezy wykonaé¢
odpowiednie préby wyrywania celem okre$lenia no$nosci potgczenia. Wytrzymato$é
potgczenia (facznik-papa) uzalezniona jest od wytrzymatos$ci papy, ksztattu fgcznika oraz
charakteru obcigzenn. Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan, okreslono
no$nos$¢ potaczenia na poziomie 0,6 kN. Wartosc¢ ta jest z reguly wyzsza od nosnosci
samego tgcznika czy potgczenia tgcznik- podtoze. W przypadku braku obliczen, dla
budynkéw o wysokosci do 20 m pofozonych w | strefie obcigzenia wiatrem, tgczniki
mechaniczne mozna rozmieszcza¢ wedtug schematu:

o $rodkowa strefa dachu 3 szt/m?

e brzegowa strefa dachu 6 szt/m?

e narozna strefa dachu 9 szt/m?
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t gczniki mechaniczne przy mocowaniu papy rozmieszczamy w taki sposéb, aby brzeg
podktadki lub grzybka znajdowat sie w odlegto$ci min. 1 cm od brzegu papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym
réwnorzednym dowodem.

Podstawe do odbioru technicznego rob6t stanowig nastepujace badania:
a) badanie materiatéw,
b) badanie prawidtowosci wykonania robét.

Do badania robét zakoriczonych wykonaweca jest zobowigzany przedstawic:
a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jako$ci materiatow,
b) protokoty odbioréw cze$ciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$é¢ uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie
majace dokumentéw stwierdzajgcych ich jako$¢, a budzgce pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen nalezy przeprowadzaé w trakcie
wykonywania robét przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$é z wymaganiami
podanymi w normie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1 m? potaci dachowej.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sa
nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatébw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

Odbidr koricowy robét przeprowadzi¢ zgodnie ze Specyfikacjg. Przy odbiorze korncowym
powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych
pomiardw i badan, protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét objetych niniejszg Specyfikacja:
-~ Wyznaczenie zakresu prac,
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— prace pomiarowe,

-~ zakup, zatadunek i roztadunek materiatéw,
~ transport materiatow,

—~ wykonanie izolacji,

~ uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-83/C-89091Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na
rozdzieranie
- PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu
- PN-ISO 4593:1999Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metoda
skaningu mechanicznego
- ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-EN 13956:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci.
- PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci,
szerokosci, prostoliniowosci i ptaskosci. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachdw.
- PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci
wymiaréw.
- PN-EN 1847:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Metody ekspozycji na dziatanie ciektych
chemikaliéw i wody.
- PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i
gramatury. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.
- PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych.
Czes$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 1422)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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SST-2.4. Wykonanie pokrycia dachowego
(Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien CPV 45261210-9 Wykonywanie
pokryé dachowych; CPV 45261211-6 - Pokrycie dachu dachéwka)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczgcych montazu pokrycia dachowego z dachoéwki ceramicznej dla zadania
REMONT WIEZBY DACHOWEJ | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO SKRZYDLA
POLUDNIOWEGO | BASZTY BRAMENJ ZAMKU W SZTUMIE. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowg, ST oraz z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogoéine
wymagania dotyczace rob6t podano w ST — Wymagania ogéine.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wiasciwe wykonanie pokrycia dachowego
przedmiotowej czesci zamku.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw
proponowanych materiatéw oraz w poradnikach.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Jak w czesci A pkt. 1.4 ST dot. Ogéine wymagania dotyczgce robét.

1.5 Zakres roboét obejmuje:

Wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej wraz z gasiorami dla gtéwnej
i zachodniej czesci skrzydta potudniowego oraz pokrycia z gontu bitumicznego
imitujgcego karpidéwke na dachu fgcznika.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Materialy podstawowe

- dachéwka ceramiczna mnich/mniszka

- ggsiory dachowe ceramiczne

- gont bitumiczny imitujgcy dachéwke

Materiaty pomocnicze:

- uchwyty systemowe,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i gasiorow,

- drut do wigzania dachéwek i gasioréw do gwozdzi lub fat

- akcesoria montazowe uzupetniajace tj. tasmy, listwy uszczelniajgce, siatki ochronne,
- zaprawa uszczelniajgca

- gwozdzie papowe

- klej bitumiczny.
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3. SPRZET

Roboty budowlane moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu
pod warunkiem ze sprzet ten jest sprawny i zaakceptowany przez Inwestora. Na terenie
budowy nalezy zaplanowaé kontenery do magazynowania sprzetu. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robét jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢. Sprzet powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP za$ osoby obstugujgce go powinny byé odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem
zaakceptowania ich przez Inspektora oraz zachowania $rodkéw ostroznosci. Zatadunek
i wyftadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw
nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia
wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty wyscidtkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki
poliuretanowej. Gonty nalezy magazynowa¢ w warstwach max. po 10 paczek. ¢ Nie
wystawiaé paczek z gontami na bezposrednie dziatanie czynnikédw atmosferycznych
(szczegdlnie nagrzewanie przez promienie stoneczne). Gdy jest ciepto, nalezy przed
otwarciem delikatnie zgig¢ paczke w celu tatwiejszego rozdzielania gontéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wiasciwosci materiatdw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Jako$é nalezy sprawdzi¢ na
podstawie dostarczonych przez producenta certyfikatéw zgodnosci. Wszystkie partie
dostarczonych materiatbw powinny posiada¢ atesty od producenta lub aprobate
techniczng z zaznaczeniem nazwy materiatu, klasy wyrobu, wymiaréw, miejsca i daty
wyrobu, nazwy i adresu producenta i jego kontroli techniczne;.

Do wykonywania robot pokrywczych dachdwkg i gontem mozna przystgpic po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu
i kontroli podktadu pod pokrycie.

Nowe pokrycia dachowe wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- cze$¢ gtéwna i zachodnia skrzydta oraz wykoriczenie muru czesci bramnej - dachéwka
typu mnich- mniszka angobowana "malborska",

- tacznik- pokrycie z gontu bitumicznego imitujgcego karpiéwke.

Doktadny rodzaj (kolorystyke) dachéwki wybraé w oparciu o wytyczne konserwatorskie.

Krycie dachéwkg na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza. Roboty uszczelniania spoin zaprawg nalezy wykonywaé tylko
przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujgcej sie przez catg dobe. Roboty przy
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ukfadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady
atmosferyczne.

Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugos$cig do okapu. Sznur
przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachowek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak
jak dla fat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugoéci rzedu. Dolne brzegi
dachowek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, hie powinny wykazywaé
odchylen od linii sznura wiekszych niz 10 mm. Kalenica i grzbiety (naroza) powinny byé
pokryte ggsiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja
projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to ggsiory powinny byé
utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym
przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakoriczonych weztem. Styki gasioréw powinny
by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej. Rzad gasioréw powinien tworzyé linie prosta, a
dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu fatg nie powinny przekraczaé 10 mm. W linii
kalenicy przed zamocowaniem gagsiorow zamocowa¢ tasmy kalenicowe zapewniajgce
odpowiednig paroprzepuszczalno$é, oraz uszczelniajgce szczyt dachu przed
dostawaniem sie czynnikéw atmosferycznych.

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej hachylonej odpowiednio
do spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci
w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachoéwki nalezy zabezpieczyé przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Gonty nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 6°C. Optymalna temperatura to 20°C —
25°C. Gontéw nie nalezy uktada¢ podczas opadéw atmosferycznych oraz silnych
wiatréw.

Pasy gontéw mocuje sie za pomocg ocynkowanych gwozdzi papowych. Linia wbijania
gwozdzi przebiega ok. 2,5 cm ponad gérng linig wycie¢ wystepujacych na paskach
gontow. Do mocowania jednego pasa gontéw na potaci dachowej o pochyleniu od 12° do
50° zuzywa sie¢ od 5 do 7 gwozdzi. Przy uktadaniu gontéw na dachach o pochyleniu od
50° do 75° wbija sie dodatkowo 5 gwozdzi w gérnej czeéci pasa gontow.

Nie nalezy zrywac folii znajdujgcej sie na spodniej stronie poszczegéinych paséw gontéw.
W celu uniknigcia ewentualnych réznic w odcieniach gontéw na potaci zaleca sie podczas
uktadania pobieranie gontéw z kilku paczek (np. z pieciu), nie nalezy rowniez uzywaé
gontéw z paczek o réznych datach produkgciji i réznych kodach oznaczeniowych na tej
samej pofaci dachu. W wymaganych przypadkach, np. w okolicach zataman dachu,
koszach, kalenicach, wokét okien potaciowych, kominéw itp. nalezy zastosowaé
dodatkowe mocowanie (podklejenie) za pomocg lepiku asfaltowego lub kleju
bitumicznego. Elementy blaszane, do ktérych bedg podklejane gonty nalezy zagruntowaé
srodkiem asfaltowym. W strefach dziatania silnych wiatréw (okolice nadmorskie, gérskie)
i na dachach o pochyleniu powyzej 60°C oraz podczas uktadania gontéw w dni
chiodniejsze i przy braku nastonecznienia wskazane jest podgrzewanie paskéw asfaltu
opalarkg elektryczng lub palnikiem gazowym.

Rozmieszczenie elementéw nalezy przeprowadzié w sposob zgodny z zaleceniami
producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty remontowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢é udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym
réwnorzednym dowodem.

Podstawe do odbioru technicznego rob6t stanowig nastepujace badania:
a) badanie materiatéw,
b) badanie prawidtowos$ci wykonania robét.

Do badania robét zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatow,
b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie
majgce dokumentdéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Sprawdzenie zgodnosci ukfadu danych elementéw nalezy przeprowadzaé¢ przez
porownanie z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania potagczen nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie
wykonywania robo6t przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w normie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest:
- 1 m? powierzchni potaci dachowej wytozonej dachéwka ceramiczna.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jako$ci robét sg nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét objetych niniejszg Specyfikacja:
— Wwyznaczenie zakresu prac,
— prace pomiarowe,
— zakup, zatadunek i roztadunek materiatéw,
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-~ transport materiatow,

- wykonanie robdt zwigzanych z pokryciem dachdéwkg ceramiczng wraz z
uszczelnieniem, montazem ggsioréw i robotami towarzyszacymi,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.
- PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.
- PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1).
- PN-EN 1304:2002 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
- PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja
wyrobow.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 1422)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczernstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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ST-2.5. Montaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich
(Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien CPV 45261320-3 Kiladzenie

rynien)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dotyczgcych montazu rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich dla zadania
REMONT WIEZBY DACHOWEJ | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO SKRZYDLA
POLUDNIOWEGO | BASZTY BRAMENJ ZAMKU W SZTUMIE. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, ST oraz z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogoéine
wymagania dotyczace robé6t podano w ST — Wymagania ogdlne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie
czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wiasciwe wykonanie systemu odprowadzania
wod opadowych oraz obrébek blacharskich dla przedmiotowej czesci zamku.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw
proponowanych materiatéw oraz w poradnikach.

1.4. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Jak w czesci A pkt. 1.4 ST dot. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

1.5 Zakres robét obejmuje:
Wykonanie nowego systemu odprowadznia wéd opadowych — w tym montaz rynien, rur
spustowych i obrébek blacharskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Materiaty podstawowe
- rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie miedziane,

Materiaty pomocnicze:
- uchwyty systemowe,
- akcesoria montazowe uzupetniajgce.

3. SPRZET

Roboty budowlane moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu
pod warunkiem ze sprzet ten jest sprawny i zaakceptowany przez Inwestora. Na terenie
budowy nalezy zaplanowaé kontenery do magazynowania sprzetu. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania robét jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢. Sprzet powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP za$ osoby obstugujgce go powinny byé odpowiednio
przeszkolone.
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4. TRANSPORT

Transport materiatébw moze odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem
zaakceptowania ich przez Inspektora oraz zachowania $rodkoéw ostroznosci. W celu
unikniecia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane
i transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysoko$¢é magazynowania
— 1 m . Ostre krawedzie stojakéw, $rodkdw transportu stykajgce sie z rynnami i rurami
nalezy zabezpieczyé deskami lub w inny sposéb. Ladunek w czasie transportu powinien
by¢ unieruchomiony. Nie wolno dopuscié do miejscowego zgniatania elementéw
i rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wiasciwosci materiatdbw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Jako$¢ nalezy sprawdzi¢ na
podstawie dostarczonych przez producenta certyfikatow zgodnosci. Wszystkie partie
dostarczonych materiatéw powinny posiada¢ atesty od producenta lub aprobate
techniczng z zaznaczeniem nazwy materiatu, klasy wyrobu, wymiaréw, miejsca i daty
wyrobu, nazwy i adresu producenta i jego kontroli techniczne;.

W ramach prac nalezy wykona¢ zupetnie nowy system odprowadzenia wéd opadowych:
rynny, rury spustowe. Ponadto w ramach prac przy pokrywaniu potaci dachowej nalezy
wykona¢ wszelkie niezbedne obrébki blacharskie zgodnie z sztuka dekarska (na stykach
i wykoriczeniu pofaci, przy kominach, $cianach szczytowych i oknach). Zlewy (kosze)
powinny byé pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukgii
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokos$ci nie mniejszej niz
60 cm, zakonriczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachéwke. Obrobki
blacharskie przy kominach, murach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach itp.
oknach powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. Wszystkie elementy
wykonaé¢ z blachy miedziane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty remontowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym
rownorzednym dowodem.

Podstawe do odbioru technicznego robét stanowig nastepujgce badania:
a) badanie materiatéw,
b) badanie prawidtowos$ci wykonania robét.

Do badania rob6t zakoriczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢:
a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jako$ci materiatow,
b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos§é¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie
majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosé¢, a budzgce pod tym wzgledem
watpliwo$ci, powinny by¢é poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
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Wymagania techniczne w stosunku do elementéw z blachy:

- powierzchnia blachy nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan widocznych gotym
okiem,

- dopuszcza sie rysy i zatarcia nie naruszajgce szczelnosci powtoki organicznej,

Dopuszczalne odchyiki:

- odchytki grubosci [mm] - £0,12;

- odchytki od masy [kg] - £1,06;

- szeroko$¢é budowlana, liczba profili x szeroko$¢ [mm] - £3,0;
- szeroko$¢ catkowita - +25 + 40;

- dtugosé blachy - £20.

Sprawdzenie zgodnosci uktadu danych elementéw nalezy przeprowadza¢ przez
poréwnanie z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest:

- 1 mb rynien i rur stpustowych,

- 1 m? powierzchni pozostatych obrébek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

Podstawg dokonania oceny iloci i jakosci robét sg nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Sprawdzeniu podlegaja:

- w przypadku rynien: wymiary, rozstaw, wykonanie rynien oraz potgczen,
rozmieszczenie uchwytéw (co 50 — 80 cm), sprawdzenie spadkédw podituznych
i szczelnosci obowigzkowo za pomocg wody (spadek rynny nie moze by¢é mniejszy niz
0,5%), usytuowanie zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni
przekrycia (brzeg zewnetrzny rynny powinien byé nizej o 10mm od brzegu
wewnetrznego),

- w przypadku rur spustowych: wymiary, rozstaw, wykonanie rur i potgczen, umocowanie
w uchwytach (co 3m), prostoliniowos¢ (3mm/2m), szczelno$¢ tj. obecnosci dziur
i pekniec, pionowos¢ (za pomoca pionu murarskiego i przymiaru, z doktadno$cig do 5mm;
odchylenie od pionu nie moSe przekraczaé 20mm/10m).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét objetych niniejszg Specyfikacja:
— Wwyznaczenie zakresu prac,
— prace pomiarowe,
— zakup, zatadunek i roztadunek materiatéw,
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— transport materiatow,

— wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich,

— wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem systemu odprowadzenia wéd
opadowych,

— uporzgdkowanie miejsca prowadzenia roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
- BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych
- BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 1422)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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SST-2.6. Roboty remontowe elementéw ceglanych
(Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV:45262500-6: Roboty
murarskie i murowe; CPV 45262520-2 Roboty murowe; CPV 45262522-6 Roboty

murarskie)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych elementéw ceglanych dla zadania REMONT WIEZBY DACHOWEJ
| WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO SKRZYDtA POLUDNIOWEGO | BASZTY
BRAMENJ ZAMKU W SZTUMIE. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é
wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST oraz z
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogoéine wymagania dotyczace robét
podano w ST — Wymagania ogdine.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu naprawe elementdéw ceglanych powigzanych z
konstrukcjami dachowymi przedmiotowej czesci zamku.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw
proponowanych materiatéw oraz w poradnikach.

1.4. Ogodine wymagania dotyczace roboét
Jak w czesci A pkt. 1.4 ST dot. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

1.5 Zakres robot obejmuje:
- Prace naprawcze elementéw ceglanych powigzanych z konstrukcjami dachowymi
(kominy i gérne partie muréw), w tym przemurowania;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Materialy podstawowe

- nowa cegta dostosowana ksztattem i wymiarami oraz pod wzgledem wtasciwosci fizyko-
chemicznych do tej wystepujacej w przemurowywanym miejscu.

Materiaty pomocnicze

- zaprawa wapienna trasowa,

- gotowe mieszanki do spoiw na bazie sktadnikbw mineralnych o Kkolorystyce
odpowiadajgcej spoinie istniejgce;.

3. SPRZET

Roboty budowlane moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu
pod warunkiem ze sprzet ten jest sprawny i zaakceptowany przez Inwestora. Na terenie
budowy nalezy zaplanowa¢ kontenery do magazynowania sprzetu. Wykonawca
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przystepujacy do wykonania roboét jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jako$é. Sprzet powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP za$ osoby obstugujgce go powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw moze odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem
zaakceptowania ich przez Inspektora oraz zachowania $rodkéw ostroznosci. Materiaty
nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wiasciwosci materiatdw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Jako$¢ nalezy sprawdzi¢ na
podstawie dostarczonych przez producenta certyfikatéw zgodnosci. Wszystkie partie
dostarczonych materiatbw powinny posiadaé atesty od producenta lub aprobate
techniczng z zaznaczeniem nazwy materiatu, klasy wyrobu, wymiaréw, miejsca i daty
wyrobu, nazwy i adresu producenta i jego kontroli techniczne;j.

Zagrozone konstrukcje kominéw nalezy zabezpieczyé przed przystgpieniem do prac
dekarskich i ciesielskich. W przypadku duzych uszkodzen i spekan (komin w czesci
wozowni oraz innych odkrytych na etapie wykonawstwa robét) rozebra¢ uszkodzone
partie oraz ponownie wymurowaé przy uzyciu cegly rozbiérkowej lub nowej
odpowiadajgcej istniejagcej. Po zdjeciu pokrycia dachowego dokona¢ ponownego
przegladu i oceny stanu technicznego gérnych partii $cian oraz konstrukcji kominéw. Do
wszystkich przemurowan uzy¢ zaprawy wapiennej trasowej. Do spoinowania mozna uzy¢
gotowych mieszanek do spoiw na bazie mineralnych o kolorystyce odpowiadajgcej
spoinie istniejgcej.

Dla elementéw dla ktérych nie zostaty okreslone powinny spetniaé nastepujgce
wymagania:

- doktadno$¢é pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosié¢ tlmm,

- dopuszczalne odchyitki grubos$ci muréw nie powinny przekracza¢ +10 mm ,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty remontowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym
réwnorzednym dowodem.

Podstawe do odbioru technicznego robét stanowig nastepujace badania:
a) badanie materiatéw,
b) badanie prawidtowos$ci wykonania robét.

Do badania robét zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatow,
b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robo6t.
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Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$§é uzytych materiatdw
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie
majgce dokumentébw stwierdzajgcych ich jako$¢, a budzgce pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny byé poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania muréw, potgczen, nalezy przeprowadzac w trakcie
wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzaé w trakcie
wznoszenia murédw i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykonaé pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowg i okresli¢
grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzad
przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2 m oraz
przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru
z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé pionem
murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrows.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i fatg kontrolng
lub poziomnicg wezowa.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest:
- 1 m®muru ceglanego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét sg nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatow budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét objetych niniejszg Specyfikacja:
— Wyznaczenie zakresu prac,
— prace pomiarowe,
— zakup, zatadunek i roztadunek materiatéw,
— transport materiatéw,
— wykonanie robét,
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— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-10024 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie

- PN-B-12069:1998 Az 1:2002 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy

odbiorze

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2. Zaprawa

murarska
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 1422)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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SST-4: ROBOTY WYKONCZNIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

SST-4.1. Roboty remontowe stolarki okiennej

(Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV 45421000-4 Roboty
w zakresie stolarki budowlanej; CPV 45421112-2 Instalowanie ram okiennych; CPV
45421132-8 Instalowanie okien)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych remontu stolarki okiennej dla zadania REMONT WIEZBY DACHOWEJ
| WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO SKRZYDtA POLUDNIOWEGO | BASZTY
BRAMENJ ZAMKU W SZTUMIE. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz z
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST — Wymagania ogdine.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu remont stolarki okiennej przedmiotowej czesci
zamku.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw
proponowanych materiatéw oraz w poradnikach.

1.4. Ogéine wymagania dotyczace robot
Jak w czesci A pkt. 1.4 ST dot. Ogdine wymagania dotyczace robdt.

1.5 Zakres robot obejmuje:
Wymiane lub naprawe elementéw stolarki okiennej drewnianej (okna lukarn).

2. MATERIALY

Materiaty podstawowe

- nowe elementy stolarki okiennej drewnianej na wzér istniejgcej,

- nowe deski okapowe, wiatrowe i parapety wykonane z desek impregnowanych grubosci
38 mm.

Materiaty pomocnicze

- bejca z przeznaczeniem do stosowania zewnetrznego (o podwyzszonej odpornosci na
czynniki atmosferyczne). Kolorystyka w oparciu o wytyczne konserwatorskie.

- pianka uszczelniajgca poliuretanowa,

- kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania oscieznic okiennych i drzwiowych
- silikon akrylowy wodoodporny.
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3. SPRZET

Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu
pod warunkiem Ze sprzet ten jest sprawny i zaakceptowany przez Inwestora. Na terenie
budowy nalezy zaplanowa¢ kontenery do magazynowania sprzetu. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania robét jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢. Sprzet powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP za$ osoby obstugujgce go powinny byé odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw moze odbywa¢ sie dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem
zaakceptowania ich przez Inspektora oraz zachowania $rodkéw ostroznosci. Materiaty
nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wiasciwosci materiatdw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Jako$¢ nalezy sprawdzi¢ na
podstawie dostarczonych przez producenta certyfikatdw zgodnosci. Wszystkie partie
dostarczonych materiatbw powinny paosiadaé atesty od producenta lub aprobate
techniczng z zaznaczeniem nazwy materiatu, klasy wyrobu, wymiaréw, miejsca i daty
wyrobu, nazwy i adresu producenta i jego kontroli techniczne;j.

W ramach prac przeprowadzi¢ prace naprawcze istniejgcej stolarki okiennej. Ze wzgledu
na silng korozje ram okiennych, ubytki przeszklen, zaleca sie wykonanie nowych okien
na wzor istniejgcych. Ponadto wykonaé i zamontowaé nowe deski okapowe, wiatrowe
oraz parapety. Wszystkie elementy wykonaé¢ z desek impregnowanych gr. 38 mm.
Powierzchnie drewna pokry¢ bejca z przeznaczeniem do stosowania zewnetrznego (o
podwyzszonej odpornosci na czynniki atmosferyczne). Kolorystyka w oparciu o wytyczne
konserwatorskie.

Mocowanie ram okiennych do §ciany nalezy wykonaé¢ za pomoca stalowych tacznikéw
(blach montazowych) przykrecanych do zewnetrznej powierzchni futryn wkretami do
drewna. llo§é tgcznikow — co najmniej 2 na jeden metr obwodu oscieznicy. tgczniki
mocowac do Sciany za pomocg $rub kotwowych szybkiego montazu przeznaczonych do
§cian ceglanych. Sruby stalowe z dyblami stalowymi rozpreznymi stanowigcymi jedna
catos¢. Dyble powinny sie klinowaé podczas dokrecania $ruby mocujgcej. Nie dopuszcza
sie technologii przewiercania osScieznicy. Przestrzen pomiedzy $ciang a o$cieznicg
wypetni¢ szczelnie piankg poliuretanows. Po jej rozprezeniu odcigé nadmiar. Od strony
zewnetrznej powinna ona schowaé sie za wegarkami. Po obu stronach zabezpieczyé
przed doptywem powietrza zaprawa klejowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty remontowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym
réwnorzednym dowodem.

Podstawe do odbioru technicznego robét stanowig nastepujace badania:
a) badanie materiatéw,
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b) badanie prawidtowos$ci wykonania robét.

Do badania rob6t zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢:
a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jako$ci materiatéw,
b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robét.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie
majace dokumentdw stwierdzajgcych ich jako$é, a budzgce pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny byé poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Sprawdzenie zgodnos$ci ukfadu danych elementéw oraz ich wymiaréw nalezy
przeprowadzaé przez poréwnanie z dokumentacja techniczng i stwierdzenie
prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Odbiorowi podlegaé bedq poszczegdine etapy robét :
mocowanie nowej stolarki
- uszczelnienie piankg poliuretanowag
- uszczelnienie zewnetrzne
- osadzenie desek okapowych, wiatrowych oraz parapetéw
- regulacja skrzydet, mocowanie i regulacja mechanizméw uchylajgcych gérne
skrzydta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest:
- 1 m? powierzchni stolarki okienne;j.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét sg nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatow budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét objetych niniejsza Specyfikacja:
— wyznaczenie zakresu prac,
— prace pomiarowe,
— zakup, zatadunek i roztadunek materiatéw,
— transport materiatéw,
— wykonanie robét
— uporzgdkowanie miejsca prowadzenia roboét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
- PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
- PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone.
- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
budynkach. lzolacyjno§é akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
- PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatébw
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
- BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.
- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja
- PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badar
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”,
"Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 1422)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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SST -4.2 Oczyszczenie powierzchni muru
(Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zaméwien CPV 45452000-0 Zewnetrzne

czyszczenie budynkow)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych czyszczenia powierzchni muru dla zadania REMONT WIEZBY DACHOWEJ
| WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO SKRZYDtA POLUDNIOWEGO | BASZTY
BRAMENJ ZAMKU W SZTUMIE. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonanych robdét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz z
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST — Wymagania ogélne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wtasciwe czyszczenie powierzchni muru
przedmiotowej cze$ci zamku.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw
proponowanych materiatébw oraz w poradnikach.

1.4. Ogodine wymagania dotyczace robét
Jak w czesci A pkt. 1.4 ST dot. Ogdine wymagania dotyczgce robot.

1.5 Zakres robét obejmuje:
Oczyszczanie powierzchni muru elementéw ceglanych powigzanych z konstrukcjami
dachowymi (kominy i gérne partie muréw), dezynfekcje, hydrofobizacje.

2. MATERIALY

- preparaty do dezynfekcji biobéjczej,

- preparaty do czyszczenia z sadzy na bazie zwigzkéw fluoru,
- preparat hydrofobizujgcy.

3. SPRZET

Roboty budowlane moga by¢ wykonywane recznie oraz przy uzyciu dowolnego sprzetu
pod warunkiem Zze sprzet ten jest sprawny i zaakceptowany przez Inwestora. Na terenie
budowy nalezy zaplanowa¢ kontenery do magazynowania sprzetu. Wykonawca
przystepujacy do wykonania roboét jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢. Mozliwe potrzebne sprzety to:
opryskiwacz plecakowy, do opryskéw mniejszych powierzchni i terenéw niedostepnych
Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP za$ osoby obstugujace
go powinny byé odpowiednio przeszkolone.
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4. TRANSPORT

Transport materiatdw moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem
zaakceptowania ich przez Inspektora oraz zachowania srodkéw ostroznosci. Materiaty
nalezy umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wiasciwosci materiatow powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Jako$¢ nalezy sprawdzi¢ na
podstawie dostarczonych przez producenta certyfikatow zgodnosci. Wszystkie partie
dostarczonych materiatbw powinny posiadaé atesty od producenta lub aprobate
techniczng z zaznaczeniem nazwy materiatu, klasy wyrobu, wymiaréw, miejsca i daty
wyrobu, nazwy i adresu producenta i jego kontroli techniczne;j.

Omawiane powierzchnie ceglane poddaé¢ profilaktycznej dezynfekcji biobdjczej,
szczegolnie tych znajdujgcych sie bezposrednio przy porazonym biologicznie drewnie.
Powierzchnie kominéw podda¢ zabiegom oczyszczajgcym. Miejsca zajete przez czarne
nawarstwienia sadzowe mozna usung¢ stosujgc preparaty na bazie zwigzkéw fluoru,
aczkolwiek ich uzycie nalezy poprzedzi¢ prébami czasu dziatania oraz zakonczyé
doktadnym wyptukaniem resztek $rodka. Powierzchnie ceglane kominéw poddaé
zabiegom oczyszczajgcym oraz hydrofobizacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng. Odstepstwa
od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym
dowodem.

Podstawe do odbioru technicznego robét stanowig nastepujace badania:
a) badanie materiatéw,
b) badanie prawidtowos$ci wykonania robét.

Do badania robét zakoriczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatéow,
b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonania robot.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie zapisédw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie
majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny byé poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Sprawdzenie  prawidtowosci wykonania procesu oczyszczania, dezynfekc;ji
i hydrofobizacji nalezy przeprowadzac¢ w trakcie wykonywania robét przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar parametrow zgodnie z norma.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest:
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- 1 m? muru ceglanego poddanego zabiegom.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jako$ci robét sg nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatdw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentac;ji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét objetych niniejszg Specyfikacja:
— Wwyznaczenie zakresu prac,
— prace pomiarowe,
— zakup, zatadunek i roztadunek materiatéw,
-~ transport materiatéw,
— wykonanie robét,
— uporzadkowanie miejsca prowadzenia roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 1422)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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